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ISvaizda: skaidrus raudonos spalvos fluorescencinis skystis

Tankis ( esant 20 °C): 1,032-1,035 g/cm? ASTM D 1122
Lazio indeksas nD20: 1,380-1,384 DIN 51 757
pH reikSmé: 9,0-10,5 ASTM D 1287
Sarminés medZiagos

rezervas: min. 20 ml 0,1 n HCI ASTM D 1121
Klampumas (esant 20 °C): 4,5-5,5 mm?/s DIN 51 562
Virimo taskas: 102-105 °C ASTM D 1120
Plitipsnio temperatira: néra DIN 51 376
Vandens kiekis: 55-58 % DIN 51 777
Apsauga nuo uzsalimo: -28 °C ASTM D 1177

Auksciau pateikti duomenys atspindi vidutines reikSmes, kurios galiojo tuo
metu, kai Sis biuletenis apie techning informacijg buvo parengtas spaudai. Jie
neturi gaminio techniniy duomeny statuso. Nurodytos reikSmés yra specialaus
informacinio lapelio objektas.

,» Lyfocor LS* yra skaidrus, raudonos spalvos fluorescencinis silpno kvapo
skystis, kurio pagrindg sudaro fiziologiSkai priimtinas 1,2 propilenglikolis ir
vanduo. Jis buvo specialiai sukurtas naudoti skystyje Sildymo saulés energija
Jrenginiuose paaukstintos temperatiiros saglygomis (kolektoriuose su
vakuuminiu vamzdziu).

,» Lyfocor LS* sudétyje esantys korozijos inhibitoriai patikimai apsaugo
paprastai saulés energijos sistemose naudojamas medziagas nuo korozijos,
senéjimo ir nuosedy ilgalaikiu periodu. ,, Tyfocor LS* apsaugo Silumokaiciy
pavir$ius nuo uzsiterSimo ir uZtikrina nuolat aukstg Siluminj efektyvuma.
Kad biity iSlaikytos specifinés savybés, ,,Tyfocor LS* draudZiama maiSyti
su Kkitais SilumneSiais ir skiesti vandeniu. Jei jvykty nuotékis ar kiti
praradimai, sistemoje esantj Silumnesj papildyti tik ,,Tyfocor LS*.

,»Lyfocor LS* naudojamas Sildymo saulés energija jrenginiuose su aukStomis
stagnacijos temperatiiromis, jei tinkamai laikomasi toliau pateikty nurodymy.
Biitina uztikrinti, kad kai pasiekiama maksimali statin¢ temperatiira, biity
galima visg Silumnesj i$leisti 1§ saulés kolektoriy j pakankamo dydzio iSplétimo
indus, kad kolektoriai likty visiSkai tusti.

»Lyfocor LS* negali ilgai patirti aukStesniy nei 170 °C temperatiiry. Aukstesné
nei 200 °C temperatiira priveda prie 1,2 propilenglikolio 1éto Siluminio skilimo,
kurj Zymi skyscio tamséjimas. D¢l Sio proceso gali smarkiai sutrumpéti skyscio
ilgaamZziSkumas.

,»Lyfocor LS* apsaugos nuo korozijos poveikj akivaizdziai iliustruoja pateikta
lentele. Korozijos bandymas pagal ASTM D 1384 (Amerikos bandymy ir
medZiagy asociacija). Vidutinis svorio pokytis pateiktas g/m?

Medziaga ,» Lyfocor LS*

Varis (SF Cu) -2,0

Minkstas lydmetalis (L Sn 30) -6,0



Suderinamuma
s su
sandarinimo
medziagomis

Naudojimo

Zalvaris (MS 63) -4,0

Plienas (HI) -0,1
Pilkas ketus (GG 26) -0,2
Lietas aliuminis (G AlSi6Cu4) -0,3

»Lyfocor LS nekenkia sandarinimo medziagoms, kurios paprastai
naudojamos Sildymo sistemose. Toliau pateiktas ,,Tyfocor LS* atspariy
sandarinimo medziagy, elastomery ir plastiky sgrasas sudarytas remiantis
atlikty eksperimenty rezultatais, patirtimi ir literatiira.

Sandarinimo medziagy pavyzdziai yra ,,Fermit“® ir ,,Fermitol“® (,,Nissen &

Volk GmbH*, Hamburgas prekiy zenklai) ir kanapés.

Butilkauciukas IIR
Chloropreninis kauciukas CR
Etilenpropildieno elastomeras,

esant maziau 150 °C EPDM
Anglies fluoridy elastomerai FPM
Nataralusis kauc¢iukas, esant maziau 80 °C  NR
Nitrilinis kauciukas NBR
Poliacetalis POM
Poliamidas, esant maziau 115 °C PA
Polibutenas PB
Polietilenas, minkstas ir kiectas PE-LD, PE-LH
Polietilenas, modifikuotas PE-X
Polipropilenas PP
Politetrafluoretilenas PTFE
Polivinilchloridas, kietas PVCh
Silikoninis kauciukas Si

Stireno-butadieno guma, esant maziau 100 °C SBR

Nesociosios poliesterio dervos

UP

Fenolio, karbamido ir formaldehido dervos, plastifikuota PVC ir poliuretano

elastomerai yra neatsparts.

Svarbu pazyméti, kad elastomery, pvz., EPDM, naSumg nulemia j sudétj
jeinanciy priedy prigimtis ir kiekis bei vulkanizacijos sglygos, o taip pat pacios
gumos savybeés. D¢l Sios priezasties prie§ pradedant pirmg kartg eksploatuoti,
rekomenduojame iSbandyti Siy elastomery atsparumg ,, Tyfocor LS . Tai
ypatingai taikoma elastomerams, kuriy numatoma paskirtis yra plétimosi
rezervuary membranos kaip nurodyta DIN 4807.

Irodyta, kad karStam ,,Tyfocor LS* atspariis Sie tarpikliai: iki 160 °C:
elastomeriniai tarpikliai i§ 70 EPDM 281* ir iki 200 °C: ploksti tarpikliai, pvz.,
REINZ-AFM 34** arba ,,Centellen 3820“*** kuriy pagrindas aramidas /

speciali NBR.

Atsizvelgiant j specifines ,,Tyfocor LS* savybes ir siekiant uztikrinti ilgalaike



gairés

apsauga, biitina laikytis pateikty nurodymy.

1. Sildymo saulés energija jrenginys turi biiti sukonstruota kaip uzdara sistema,
kadangi patekes atmosferinis deguonis paspartina ,,Tyfocor LS* esanciy
inhibitoriy sunaudojima.

2. Plétimosi indai su lanksc¢iomis membranomis turi atitikti DIN 4807
reikalavimus.

3. Sitles pageidautina lituoti sidabriniais ar variniais kietaisiais lydmetaliais.
Fliusuose, naudojamuose kartu su minkstaisiais lydmetaliais, paprastai biina
chloridy. Jy likucius reikia paSalinti kruops$¢iai praplaunant sistemg, kadangi
prieSingu atveju SilumnesSyje padidéjusi chlorido koncentracija gali sukelti
korozija.

4. Vienintelés leidziamos lankscios jungtys yra zarnos, pageidautina, metalings,
neleidziancios deguonies difuzijos.

5. Irenginyje negalima montuoti galvanizuoty Silumokaiciy, Silumos
rezervuary, baky ar vamzdziy, kadangi 1,2 propilenglikolis atskiria cinka.

6. Kalbant chemijos kalba, ,,Tyfocor LS* pagrindinai yra inertiSkas, bet svarbu
uztikrinti, kad gamintojo rekomendacijose biity nurodyta, kad visi Sildymo
saulés energija jrenginyje naudojami sandarikliai ir jungtys bty atsparts iki
maksimalios terpés temperatiiros.

7. Bitina pasalinti nuodegas nuo vario ir vario lydiniy, kadangi juos gali
atskirti karsti propilenglikolio / vandens miSiniai.

8. Biitina uztikrinti, kad tarp jrenginio daliy, kurios kontaktuoja su ,, Tyfocor
LS*, nebiity naudojamos iSorinés jtampos, kadangi gali susidaryti korozija.
9. Vamzdziy i8déstymas turi uztikrinti, kad cirkuliacijos netrukdyty dujy
kiSenés ar nuosedos.

10. Negalima leisti, kad SilumnesSio lygis nukristy Zemiau auksc¢iausio tasko
sistemoje.

11. Bitina uztikrinti, kad uzpildzius sistema, joje nelikty oro kiSeniy.

12. Negalima leisti, kad montavimo metu ir prie§ uzpildant jrenginj ar jo
komponentus, nepatekty purvo ir vandens. Sumontavus ir sulitavus jungtis,
biitina praplauti sistema, kad biity pasalinti svetimkiiniai (smulkios droZzlés,
fliuksai, pakuotés likuciai, pjuvenos ir t.t.) ir montavimo metu naudotos
medziagos.

13. Kad Silumnesio kelyje nebuty kliti¢iy, grandinéje esancius filtrus reikia
1Svalyti véliausiai po 14 dieny po jrangos uzpildymo Silumnesiu ir pirmo
paleidimo j eksploatacija.

14. Jei dél pratekéjimo ar i§émimo atsiranda nuostoliy, sistemoje esantj
Silumnesj reikia papildyti tik ,, Tyfocor LS. Nepildyti vandeniu!

*C. Freudenberg, Dichtungs-u. Sshwingungstechnik. Pf 100363, D-69465 Weinheim
** _REINZ-Dichtungs GmBH", Postfach 1909, D-89229 Neu-Ulm
*#* Hecker Werke GmBG & Co*, D-71093 Well im Schonbuch

Pakuoté

»Lyfocor LS tiekiamas 10 litry, 20 litry ir 30 litry talpos plastikinése
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negrazinamose talpose, 200 1 talpos negrazinamose statinése ir
cisternose.

»Lyfocor LS yra 1,2 propandiolio (propilenglikolio). Vadovaujantis
1993 m. spalio mén. 26 d. Vokietijos Pavojingy medziagy gabenimo
reglamento (,,Gefahrstoffverodnum®) reikalavimais, nereikia
Zenklinti etiketémis.

»Lyfocor LS saugos duomeny lapas parengtas laikantis EEB
direktyvy 91/155/EEB ir 2001/58/EEB reikalavimy.

Tvarkant ,, Tyfocor LS* biitina laikytis jprastiniy saugos ir
pramoninés higienos priemoniy, susijusiy su cheminémis
medziagomis ir degiais skysciais, bei informacijos ir nurodymuy,
pateikty miisy saugos duomeny lape.

,»Lyfocor LS* priskiriamas 1 pavojingumo vandeniui klasei (mazai
vanden] terSianti medziaga, Vokietija), vadovaujantis 1999 m.
geguzés mén. 17 d. ,,VwWwS* reglamentu. ,, Tyfocor LS* lengvai
biologiSkai skaidomas. Jis nedaro jtakos aktyviajam dumblui, jei j
18leidziamy nuotéky valymo jrenginius iSleidziama taikant atsargumo
priemones.

,,Tyfocor® LS* tankis [g/cm?]

Temperatura [°C]

,,Tyfocor® LS* kinematiné klampa [mm?/s]

Temperatura [°C]
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Pastaba Siame leidinyje pateikta informacija pagrjsta miisy turimomis



Ziniomis ir patirtimi. Turint omenyje, kad daug faktoriy gali daryti
jtakg apdorojimui ir taikymui, Sie duomenys nepanaikina vykdytojy
atsakomybés atlikti savo bandymus ir eksperimentus, jie taip pat
nereiSkia teisiSkai jpareigojanciy tam tikry savybiy uztikrinimo ar
tinkamumo konkrec¢iam tikslui. Tie, kam mes teikiame savo
gaminius atsako, kad biity laikomasi nuosavybeés teisiy ir galiojanciy
Jstatymy bei teisés akty.
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